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ALTERUNG Schritt fiir Schritt
Grundwissen

ALTERN - was bedeutet das. Durch gezielte Malnahmen, wie z.B. farbliches Absetzen,
umfarben und/oder zuriisten von Bauteilen, soll erreicht werden das die Modelle einem Original

so ahnlich wie mdéglich werden.

Um die richtige Wirkung zu erzielen sollte man sich an Vorbildern orientieren.

Wahrend es beim Lackieren immer darum
geht, eine technisch saubere, gleichmaBige
und deckende (farbechte) Oberflache zu
erhalten, so ist das Ziel der ALTERUNG
eigentlich genau das Gegenteil.

Die Farbe sollte nicht decken und die
unterschiedlichsten Farbschattierungen des
Originals wieder spiegeln.

Die Alterung soll nicht willkirlich erfolgen,
sondern den natlrlichen Rost, den
aufgewirbelten Staub sowie
herabgelaufene Flissigkeiten, usw.
darstellen.

Das gealterte Modell soll natirlich wirken — das bedeutet man orientiert sich nach Mdglichkeit an

Bildern von Originalen.

Um die gesetzten Ziele der Alterung zu
erreichen gibt es, fiir die einzelnen
Arbeitsschritte, unterschiedliche Méglichkeiten
der farblichen Bearbeitung.

Um ein Geflhl der typischen
Verschmutzungen und Alterungen zu
bekommen sollte man Vorbildfotos betrachten
und den Flugrost, den Bremsstaub, die
Spuren vom Regen uvm. genau ansehen.
Den Grad der ALTERUNG ist naturlich
Geschmackssache und auch vom
Betriebsalter vom Fahrzeug abhangig — ein
gerade aus dem Ausbesserungswerk
kommendes Fahrzeug kann z.B. zwar
Reparaturstellen aber wenig Verschmutzung
haben.
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Hierbei sind unterschiedliche Ausgangsmaterialien mdglich die auch andere Arbeitsweisen
bendtigen:
mit Pigmentfarbpulver
Bei der Trockenverarbeitung nimmt man hierzu einen Puderpinsel (Gesichtspuder), stupt ihn in das
Pigmentpuder, klopft ihn wieder etwas aus und pinselt Giber die zu alternden
Stellen. Nicht zu fest. Hier gilt auch wie fiir die Nassverarbeitung, lieber
einmal mehr darlber streichen als nur einmal und dann zu viel. Zur

Fixierung kann man anschlieend mit einem feinen Pumpzerstauber
oder mit Airbrush ein Gemisch, aus Wasser mit etwas Binder und etwas
Alkohol, dartber nebeln. Nur ganz wenig damit keine grof3en Tropfen und Trénen entstehen. Beim Altern
von Wagons kann man auch mit einer Airbrush-Pistole eine hauchdiinne Schicht Mattlack dartber
Ziehen.

mit verdiinnten Farben

Hierbei verdiinnt man die gewuinschte Farbe sehr dinn ( min. 1:10 ) und mit einem kleinen Pinsel wird
die Farbmischung ganz vorsichtig in die Ecken ,getraufelt* damit die sehr wassrige
Farbmischung in den Vertiefungen verlaufen kann. Die zu bearbeitende Flache sollte
nicht ganz waagerecht liegen damit die Farblésung gut verlaufen kann

oder durch Airbrush.

Bei der Arbeit mit Airbrush hat man die Mdglichkeit gezielt einen diinnen Farbfilm
;{E‘/_j:’; aufzutragen. Diese Farbgebung kann optisch wie Flugschmutz und/oder
"/’—E ‘:j! / Flugrost aufgebracht werden.

Allgemeine Hinweise:

Alle diese Arbeiten sind zwar einfach, aber gewdhnungsbediirftig. Deshalb probieren Sie die
jeweilige Technik an einem Stiick Karton, oder einem alten Fahrzeug aus, denn Ubung macht
den Meister.
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Nun fangen wir an
Farbliches Absetzen

Ein Fahrzeug aus der Verpackung hat meist eine gleichmafige Farbe. Der erste Schritt zur
Alterung ist es die Strukturen wie Hebel und Giriffe farblich absetzen (Bremshebel, Seilzughaken,
Handrader, Griffstangen, Turverschlisse uvm.) und fein nachzuarbeiten (optisch
herauszustellen).

Ebenso sollten ggf. erneuerte Bretter
oder Bleche farblich aufgearbeitet
werden.

&S Ausbesserungen am VT98
' eben ausgefiihrte
Reparaturen

Zum Ausarbeiten dieser Strukturen nehme ich einen sehr feinen Rosshaarpinsel, leicht verdiinnte
Farbe je nach Aufgabe (Rot, Gelb, Weil, Silber sowie Braun- und Griinténe)
Damit werden die Arbeiten vorsichtig (ggf. unter der Lupenlampe) durchgefiihrt.

Original vom
Hersteller
ohne farbliche
Absetzungen der
einzelnen
Strukturen

Kaufteil Onglgal

Gesupert
Farblich
abgesetzte
Scharniere,
Griffleisten,
geolte Laufspuren
und Rollen
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Gms 30
Original aus der
Hersteller-Verpackung

Alle Strukturen , Griffe,
Laufschienen und Bretter sind
einfarbig und, mehr oder weniger,
glanzend

Gms 30
Gesupert und farblich abgesetzte
Grundstrukturen

Ausschnitt:

Bretter
Schraubenkopfe
Verriegelung
Griffe

Lol o o o

Laufrollen
Turstopper

Lol
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Grundstrukturen ausarbeiten

In diesem Schritt der Alterung wird nun die Struktur der einzelnen Vertiefungen mit einem
entsprechenden Farbton ausgearbeitet. Eine sehr verdinnte Farbmischung aus schwarz, grau,
braun oder anderen Farben nach Wunsch und Geschmack, wird die Struktur ausgearbeitet.

Mit einem kleinen Pinsel wird die Farbmischung ganz vorsichtig in die Ecken ,getraufelt* damit

die sehr wassrige Farbmischung in den Vertiefungen verlaufen kann. Die zu bearbeitende Flache
sollte nicht ganz waagerecht liegen damit die Farblésung gut verlaufen kann.

Y =

= %
Arimi

OR - 23-01-18 | v

Gesupert

Eckwinkel, Querhélzer und
Winkeleisen sind gesupert

4+ Fugen farblich abgesetzt
4 Schmierstoffspuren
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Alterung

Im weiteren Schritt der Bearbeitung werden wir die eigentliche Alterung vornehmen da wir bis
jetzt das Fahrzeug noch nicht wirklich gealtert sondern gesupert haben — also das
Erscheinungsbild vom Fahrzeug auf den NEUZUSTAND aufgearbeitet haben.

Nun beginnen wir mit dem Altern — durch das Auftragen mehrerer unterschiedlicher Farbauftrage.

Dazu werden die entsprechenden Farbtone aufgetragen
Rost / Flugrost (rost) - [schrag von unten auf das Fahrwerk]
Staub / Bremsstaub (lederrot / rost) - [Bremsklétze und Umgebung]

mit Flugrost

Verschmutzung Wagendach ( grau / zu den Seiten etwas dunkler) - [schrég von oben Uber
den das Wagendach und zu den Seiten etwas starker]

Verschmutzung Wagenkasten (sandfarbig / grau / griin) - [umlaufend von schrag unten
jedoch zu den Stirnseiten etwas mehr]

Tipp:

Bei Wagenkastenverschmutzungen, z.B. an einem Triebwagen ( hier LKW) sollten Frontscheiben
die Bereiche vom Scheibenwischer frei gehalten werden — vor dem altern ein kleines Stlick
Tesafilm an der richtigen Stelle hilft ungemein :-)) .
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Gebrauchsspuren

Im letzten Schritt der Alterung werden die frischen Spuren des taglichen Gebrauchs angebracht.
Auch hierbei sind unterschiedliche Arbeitsweisen mdéglich, mit Pigmentfarbpulver, mit stark
verdiinnten Farben oder durch Airbrush.

Soist z.B. die Schmiere an den Puffern die mit einer verdiinnten schwarz glanzenden Farbe
nachgezeichnet oder die Spuren von Ol an den Radachsen nachgearbeitet.

Bei Fahrzeugen die mit wassrigen Dingen in Berlihrung kommen werden diese Spuren vorsichtig
nachgezeichnet wie zum Beispiel bei:

Dampflokomotiven Beispiel:
+ Speiseluke Wassertank
Wasserspuren

[ hellblau-matt, hellblau-glanz, weil-matt ]

%+ Fahrwerk Rost /Bremsstaub

[ rost-matt, braun-matt, lederrot-matt ]

+ Puffer Ol/ Fettspuren

[ grau, schwarz-glanzend ]

Kesselwagen
# Fllstutzen und Umfeld

[ grau / schwarz / glanzend]

% \Wasserspuren

[ hellblau-matt, hellblau-glanz, weil-matt ]

<+ Fahrwerk Rost /Bremsstaub

[ rost-matt, braun-matt, lederrot-matt ]

+ Puffer -Ol/ Fettspuren

[ grau, schwarz-glanzend ]

Wer es sich zutraut kann diese Verschmutzungen auch mit Airbrush durchfiihren, aber es gehort
dann schon viel Ubung dazu.



